
Powercap
Smalto acril-poliuretanico all’acqua per legno, metallo, plastica 

Smalto dalla tecnologia innovativa con eccezionali performance protettive, 
caratterizzato da straordinarie copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a 
rullo, con una estrema facilità di applicazione. Powercap assicura un’eccellente 
resistenza all’abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata 
prolungata nel tempo, aderisce direttamente su acciaio zincato, alluminio e leghe 
leggere. Soddisfa i requisiti richiesti dal Reg. 852/2004/CE per l’applicazione in 
tutti quei locali dove sia necessario mantenere elevati standard di igiene. Colori 
Bianco, Nero. Prodotto tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16. 

Contribuisce ai seguenti crediti del rating system LEED™

Products are not reviewed or certified under LEED. LEED credit requirements cover the performance of materials in 
aggregate, not the performance of individual products or brands. For more information on LEED, visit www.usgbc.
org/leed
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Descrizione Cas Ce
Acqua 7732-18-5 231-791-2
Idrocarburi C9, aromatici 918-668-5
INERTE SOLIDO NON VOC
2-ammino-2-metilpropanolo 124-68-5 204-709-8
2-metilammino-2-metil-1-propanolo 27646-80-6
Octadecan-1-ol, ethoxylated 9005-00-9 500-017-8
2-butossietanolo 111-76-2 203-905-0
Metil 5- (dimetilammino) -2-metil-5-ossopentanoato
Cloruro di litio 7447-41-8 231-212-3
Poli (ossi-1,2-etandiile), Î±-diisodecile-Ï‰-idrossi 61827-42-7
2-(2-etossietossi) etanolo 111-90-0 203-919-7
2-dimetilaminoetanolo 108-01-0 203-542-8
2-n-butil-benzo(d)isotiazol-3-one 04/07/4299 420-590-7
Nitrato di magnesio 10377-60-3 233-826-7
1,3-bis (idrossimetil) -5,5-dimetlimidazolidine-2,4-dione 6440-58-0 229-222-8
2-(2-butossietossi) etanolo 112-34-5 203-961-6
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9
2-ottil-2H-isotiazol-3-one 26530-20-1 247-761-7
2-fenossietanolo 122-99-6 204-589-7
Glicole etilenico 107-21-1 203-473-3
2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diolo 126-86-3 204-809-1
Titanio biossido 13463-67-7 236-675-5 
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Descrizione Cas Ce
Acqua 7732-18-5 231-791-2
Idrocarburi C9, aromatici 918-668-5
INERTE SOLIDO NON VOC
2-ammino-2-metilpropanolo 124-68-5 204-709-8
2-metilammino-2-metil-1-propanolo 27646-80-6
Octadecan-1-ol, ethoxylated 9005-00-9 500-017-8
Cera polietilenica, modificata
Poli (ossi-1,2-etandiile), Î±-diisodecile-Ï‰-idrossi 61827-42-7
2-(2-etossietossi) etanolo 111-90-0 203-919-7
2-dimetilaminoetanolo 108-01-0 203-542-8
2-n-butil-benzo(d)isotiazol-3-one 04/07/4299 420-590-7
Nitrato di magnesio 10377-60-3 233-826-7
1,3-bis (idrossimetil) -5,5-dimetlimidazolidine-2,4-dione 6440-58-0 229-222-8
2-(2-butossietossi) etanolo 112-34-5 203-961-6
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9
2-ottil-2H-isotiazol-3-one 26530-20-1 247-761-7
Silice amorfa idrata 7631-86-9 231-545-4
Glicole etilenico 107-21-1 203-473-3
2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diolo 126-86-3 204-809-1
Titanio biossido 13463-67-7 236-675-5 
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Descrizione Cas Ce
Acqua 7732-18-5 231-791-2
Idrocarburi C9, aromatici 918-668-5
INERTE SOLIDO NON VOC
2-ammino-2-metilpropanolo 124-68-5 204-709-8
2-metilammino-2-metil-1-propanolo 27646-80-6
Octadecan-1-ol, ethoxylated 9005-00-9 500-017-8
Cera polietilenica, modificata
Poli (ossi-1,2-etandiile), Î±-diisodecile-Ï‰-idrossi 61827-42-7
2-(2-etossietossi) etanolo 111-90-0 203-919-7
2-dimetilaminoetanolo 108-01-0 203-542-8
2-n-butil-benzo(d)isotiazol-3-one 04/07/4299 420-590-7
Nitrato di magnesio 10377-60-3 233-826-7
1,3-bis (idrossimetil) -5,5-dimetlimidazolidine-2,4-dione 6440-58-0 229-222-8
2-(2-butossietossi) etanolo 112-34-5 203-961-6
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9
2-ottil-2H-isotiazol-3-one 26530-20-1 247-761-7
Silice amorfa idrata 7631-86-9 231-545-4
Glicole etilenico 107-21-1 203-473-3
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